
Gestion patrimoine, chaussées, terrassement

REFERENCE TITRE TYPE DOCUMENT

DATE 

PUBLICATION ORGANISME CHAMP TECHNIQUE qualification précision

Guide "Bruit de roulement : État de l'art et recommandations" Guide technique mai-20 IDRRIM à analyser

DT5446 Mesure en continu du bruit de contact pneumatique/chaussée

0204 - Méthode 

d'essai 01/10/2008 IFSTTAR 0202 - Matériaux et produits à analyser

Résumé du guide "Bruit de roulement: Etat de l'art et 

recommandations" mai-20 IDRRIM à analyser

DT2335

Traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques  

(GTS) - Application à la réalisation des remblais et des couches 

de forme - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/01/2000 SETRA IFSTTAR

0204 - Terrassement 0203 - 

Technique de construction de 

chaussée à analyser

DT4247 Mesure en continu du bruit de contact pneumatique/chaussée

0204 - Méthode 

d'essai 01/03/2007 IFSTTAR 0202 - Matériaux et produits obsolète à supprimer

DT6914 L’adhérence des chaussées. État de l’art et recommandations

0201 - Guide 

technique 01/01/2016 Cerema ITM

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT5494

Incidence de l'eau sur l'adhérence des revêtements de 

chaussées

0202 - Fiche et note 

d'information 01/09/2008 CFTR

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT4014

Amélioration de l'adhérence au jeune âge - Procédé de micro-

incrustation

0202 - Fiche et note 

d'information 01/08/2005 SETRA

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées à analyser

Note technique du 30 septembre 2015 relative à l'uni 

longitudinal Note technique sept-15 DGITM à analyser

Note d'information N° 38: Positionnement de l'Unibox vis-à-vis 

de l'APL Note d'information sept-19 IDRRIM à analyser

DT5715

Performances acoustiques in situ des revêtements de 

chaussées - Méthode expérimentale de caractérisation, de 

vérification et de suivi

0202 - Fiche et note 

d'information 01/01/2010 SETRA

0203 - Technique de 

construction de chaussée 0503 - 

Milieu humain et activités à analyser

DT4073

Mesure de l'adhérence des chaussées routières et 

aéronautiques

0204 - Méthode 

d'essai 01/04/2006 IFSTTAR

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées à analyser

DT4318 Utilisation des normes enrobés à chaud - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/01/2008 SETRA 0202 - Matériaux et produits à réviser en cours

DT6908 Abaissement de température des mélanges bitumineux.

0201 - Guide 

technique 01/10/2015 Cerema-DTecITM 0202 - Matériaux et produits à réviser

DT5579 Chaussées urbaines démontables - Guide technique 2008

0201 - Guide 

technique 01/01/2009 CERTU

0202 - Matériaux et produits 

0203 - Technique de 

construction de chaussée à réviser

DT5529

Recommandations pour les aménagements cyclables - Version 

mise à jour en septembre 2008

0201 - Guide 

technique 01/09/2008 CERTU

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées 0304 - Sécurité à réviser

DT4273

Traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques - 

Application à la réalisation des assises de chaussées - Guide 

technique

0201 - Guide 

technique 01/08/2007 SETRA

0203 - Technique de 

construction de chaussée 0204 - 

Terrassement à réviser

DT3571

Retraitement des chaussées et recyclage des matériaux 

bitumineux des chaussées

0201 - Guide 

technique 01/07/2004 SETRA

0203 - Technique de 

construction de chaussée 0207 - 

Entretien - Réparation - Gestion à réviser

DT3579 Thermorecyclage - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/05/2004 SETRA

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion 0203 - Technique de 

construction de chaussée à réviser

DT3340

Retraitement en place à froid des anciennes chaussées - Guide 

technique

0201 - Guide 

technique 01/07/2003 SETRA

0202 - Matériaux et produits 

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion 0203 - Technique de 

construction de chaussée à réviser

DT3341

Aide au choix des techniques d'entretien des couches de 

surface des chaussées - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/07/2003 SETRA

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion à réviser

DT5951

Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière - 

Evaluation environnementale

0201 - Guide 

technique 01/03/2011 SETRA

0502 - Milieu physique 0203 - 

Technique de construction de 

chaussée à réviser

Note d’information n°32 : « Acceptabilité environnementale 

des matériaux alternatifs en technique routière » Note d'information avr-17 IDRRIM à réviser

Note d'accompagnement à l'application de la note du 30 

septembre 2015 Note technique IDRRIM à réviser en cours

Note sur les défauts périodiques d'uni et critères DSP Note d'information IDRRIM à réviser en cours

Note sur la mesure de l'adhérence dans les bretelles Note technique IDRRIM à réviser en cours

DT9044

Recyclage des agrégats d'enrobés dans les mélanges 

bitumineux à chaud - Etat de l'art et recommandations Juillet 

2021

0201 - Guide 

technique 31/08/2021 Cerema ITM 0202 - Matériaux et produits à réviser

DT3091

Mesure de l'adhérence des chaussées routières et 

aéronautiques

0204 - Méthode 

d'essai 01/09/2002 IFSTTAR

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées obsolète

DT3672

Mesure de l'uni longitudinal des chaussées routières et 

aéronautiques

0204 - Méthode 

d'essai 01/02/2002 IFSTTAR

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées 0207 - Entretien - 

Réparation - Gestion obsolète

DT4029

Actualisation du guide technique dimensionnement des 

renforcements de chaussées souples

0201 - Guide 

technique 01/04/1988

0203 - Technique de 

construction de chaussée 0207 - 

Entretien - Réparation - Gestion obsolète
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Diffusion de la base de données « bruit de roulement » mai-11 IDRRIM obsolète à supprimer

Actualisation doctrine enrobés drainants IDRRIM en cours

Document sur méthode de calibration des systèmes de 

mesure du bruit en continu Note technique IDRRIM en cours

Document sur complémentarité multi-critères des propriétés 

de surface Note technique IDRRIM en cours

DT2691 Nouvelle (la) circulaire "uni" de la Direction des Routes

0202 - Fiche et note 

d'information 01/01/2001 SETRA

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées 0207 - Entretien - 

Réparation - Gestion

obsolète à garder intérêt 

historIque

DT2446

Contrôle de l'uni longitudinal des couches de roulements 

neuves - Circulaire n° 2000-36 du 22 mai 2000

0201 - Guide 

technique 22/05/2000 SETRA IFSTTAR

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées 0207 - Entretien - 

Réparation - Gestion

obsolète à garder intérêt 

historIque

DT9054

Mémento des ouvrages de protection contre les éboulements 

rocheux - Maintenance et coûts

0201 - Guide 

technique 20/12/2021 Cerema ITM

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion à analyser

DT9038

Prise en comptes des risques rocheux par les Maîtres 

d'Ouvrage gestionnaires d'infrastructures

0201 - Guide 

technique 06/07/2021 Cerema ITM

0299 - Autre (Chaussées - 

Terrassements) à analyser

DT8050 Enrobés à l'émulsion fabriqués en usine.

0201 - Guide 

technique 02/09/2020 Cerema ITM 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT8039

Recommandations pour le diagnostic et le suivi des remblais 

routiers.

0201 - Guide 

technique 01/04/2020 Cerema ITM

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT8038

Manuel de dimensionnement des chaussées neuves à faible 

trafic.

0201 - Guide 

technique 01/01/2020 Cerema ITM

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées à analyser

DT8021

Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en 

technique routière - Les cendres de centrale thermique au 

charbon pulvérisé.

0201 - Guide 

technique 01/07/2019 Cerema ITM

0202 - Matériaux et produits 

0505 - Risques et santé à analyser

DT7012 Méthodologie de mesure de la portance des plates-formes.

0202 - Fiche et note 

d'information 01/03/2018 Cerema ITM

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées à analyser

DT7000 Matériaux bitumineux coulés à froid.

0201 - Guide 

technique 01/08/2017 Cerema ITM

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT7002 Enduits superficiels d'usure.

0201 - Guide 

technique 01/08/2017 Cerema ITM

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT6955

Dimensionnement des épaisseurs de couche de forme pour 

PF2qs.

0202 - Fiche et note 

d'information 01/03/2017 Cerema ITM

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées à analyser

DT6940

Diagnostic et conception des renforcements de chaussées - 

Mai 2016.

0201 - Guide 

technique 01/05/2016 Cerema-DTecITM

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion à réviser

DT6926

Recommandations pour le diagnostic, l’entretien et la 

réhabilitation des remblais routiers.

0201 - Guide 

technique 01/03/2016 Cerema-DTecITM 0204 - Terrassement à analyser

DT6927

Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en 

technique routière - Les matériaux de déconstruction issus du 

BTP.

0201 - Guide 

technique 01/01/2016 Cerema ITM 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT6901

Acceptabilité de matériaux alternatifs en technique routière : 

Aide à la mise en oeuvre du niveau 3 de caractérisation 

environnementale.

0202 - Fiche et note 

d'information 01/09/2015 Cerema-DTecITM 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT6820 Uni longitudinal - Etat de l'art et recommandations

0201 - Guide 

technique 01/09/2014 Cerema-DTecITM

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées 0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT6553

Entretien des dépendances - Eléments de réflexion sur les 

stratégies de choix des outils de fauchage et débroussaillage

0201 - Guide 

technique 01/03/2013 SETRA 0206 - Dépendances vertes à analyser

DT6530

Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en 

technique routière - Les laitiers sidérurgiques

0201 - Guide 

technique 01/10/2012 SETRA

0202 - Matériaux et produits 

0505 - Risques et santé à analyser

DT6531

Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en 

technique routière - Les mâchefers d'incinération de déchets 

non dangereux (MIDND)

0201 - Guide 

technique 01/10/2012 SETRA

0202 - Matériaux et produits 

0505 - Risques et santé à analyser

DT6396 Carottage à sec des couches de chaussées

0204 - Méthode 

d'essai 01/11/2011 IFSTTAR

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion à analyser

DT6397

Essai d’enrobage et de consistance - Procédure d’optimisation 

d’un mélange à l’émulsion de bitume à partir d’une 

appréciation visuelle et de sa consistance

0204 - Méthode 

d'essai 01/11/2011 IFSTTAR 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT6648

Mesure du taux d’égouttage d’un enrobé à l’émulsion de 

bitume

0204 - Méthode 

d'essai 01/11/2011 IFSTTAR 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT6649

Réactivité physico-chimique d’un couple émulsion de 

bitume/granulats

0204 - Méthode 

d'essai 01/11/2011 IFSTTAR 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT6650

Mesure de la montée en cohésion d’un enrobé à l’émulsion de 

bitume

0204 - Méthode 

d'essai 01/11/2011 IFSTTAR 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT6653

Extraction des liants d’un enrobé bitumineux pour 

caractérisation du liant récupéré

0204 - Méthode 

d'essai 01/10/2011 IFSTTAR 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT5790

Identification et dosage des fonctions oxygénées présentes 

dans les liants bitumineux - Analyses par spectrométrie 

infrarouge à transformée de Fourier

0204 - Méthode 

d'essai 01/07/2010 IFSTTAR 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT5713

Analyse d’un Plan d’Assurance Qualité (PAQ) de marché de 

terrassements

0202 - Fiche et note 

d'information 01/05/2010 SETRA 0204 - Terrassement à analyser

DT5706

Entretien des chaussées urbaines - Guide méthodologique et 

pratique

0201 - Guide 

technique 01/04/2010 CERTU

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion

DT5667 Imagerie (l') routière et ses applications à la gestion de la route

0202 - Fiche et note 

d'information 01/11/2009 SETRA 0303 - Aide aux déplacements

DT5674

Identification et dosage par Spectrométrie InfraRouge à 

Transformée de Fourier des copolymères SBS et EVA dans les 

liants bitumineux

0204 - Méthode 

d'essai 01/10/2009 IFSTTAR 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT5638

Mesure de l'uni longitudinal des chaussées routières et 

aéronautiques. Version 2.0

0204 - Méthode 

d'essai 01/09/2009 IFSTTAR

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion à analyser

DT5633

Insertion d'une infrastructure de transport - Concilier 

assainissement et enjeux de paysage

0202 - Fiche et note 

d'information 01/09/2009 SETRA

0205 - Assainissement - 

Drainage 0504 - Paysage et 

patrimoine 0102 - Projet routier à analyser
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DT5610

Sols (les) stabilisés en milieu urbain - Conception, choix des 

matériaux, mise en oeuvre et entretien

0201 - Guide 

technique 01/09/2009 CERTU

0202 - Matériaux et produits 

0204 - Terrassement à analyser

DT5639 Fauchez mieux, le fauchage raisonné

0202 - Fiche et note 

d'information 01/09/2009 SETRA 0206 - Dépendances vertes à analyser

DT5578

Plates-formes du tramway - Pathologie et conception - Tome 2 

: Matériaux non modulaires

0201 - Guide 

technique 01/06/2009 CERTU

0202 - Matériaux et produits 

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion à analyser

DT5548

Compactage des remblais et des couches de forme - Prise en 

compte des nuisances vibratoires liées aux travaux

0202 - Fiche et note 

d'information 01/05/2009 SETRA 0204 - Terrassement à analyser

DT5549

Apport du drainage dans la conception des plates-formes 

support de chaussées - Complément au guide drainage routier 

et aux guides relatifs aux terrassements

0202 - Fiche et note 

d'information 01/05/2009 SETRA

0205 - Assainissement - 

Drainage 0204 - Terrassement à analyser

DT5550

Chantiers de traitement de sols en place - Recommandations 

vis-à-vis du taux d'émission de poussières - Application de la 

norme NF P 94-103

0202 - Fiche et note 

d'information 01/05/2009 SETRA 0204 - Terrassement à analyser

DT5635 Auscultation dynamique des structures de chaussée

0204 - Méthode 

d'essai 01/03/2009 IFSTTAR

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion à analyser

DT5636

Réaction sulfatique interne au béton. Essai d'expansion 

résiduelle sur carotte de béton extraite de l'ouvrage

0204 - Méthode 

d'essai 01/03/2009 IFSTTAR

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion 0404 - Matériaux et 

produits à analyser

DT5508

Eléments clés de l'assurance qualité des couches de forme 

traitées

0202 - Fiche et note 

d'information 01/01/2009 SETRA

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT5499 Norme enduits superficiels NF EN 12271

0202 - Fiche et note 

d'information 01/12/2008 CFTR

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT5452

Portance des plates-formes - Mesure du module en continu 

par le portancemètre

0201 - Guide 

technique 01/10/2008 IFSTTAR

0204 - Terrassement 0207 - 

Entretien - Réparation - Gestion 

0208 - Matériel à analyser

DT4275

Application des nouvelles normes Assises de Chaussées NF EN 

14227 - Mélanges traités aux liants hydrauliques - 

Spécifications - Partie 10 : sol traité au ciment, Partie12 : sol 

traité au laitier, Partie 13 : sol traité à la cendre volante, Partie 

14 : sol traité au liant hydraulique routier

0202 - Fiche et note 

d'information 01/07/2007 SETRA 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT4253

Remblayage des tranchées et réfection des chaussées - 

Compléments au guide Sétra-Lcpc de mai 1994

0202 - Fiche et note 

d'information 01/06/2007 SETRA 0204 - Terrassement à analyser

DT4304 Pierres (les) minces collées

0202 - Fiche et note 

d'information 01/03/2007 CERTU 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT4244

Conception et réalisation des terrassements - Fascicule 2 : 

organisation des contrôles - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/03/2007 SETRA 0204 - Terrassement à analyser

DT4245

Conception et réalisation des terrassements - Fascicule 3 : 

méthodes d'essais - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/03/2007 SETRA 0204 - Terrassement à analyser

DT4243

Conception et réalisation des terrassements - Fascicule 1 : 

études et excécution des travaux - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/03/2007 SETRA 0204 - Terrassement à analyser

DT4289 Poids (les) lourds

0202 - Fiche et note 

d'information 01/02/2007 CERTU

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées 0305 - Équipement à analyser

DT4224

Chaussées bus : Choix des matériaux et dimensionnement 

structurel

0201 - Guide 

technique 01/12/2006 CERTU

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées à analyser

DT4168

Terrassements - Aide à la rédaction des CCTP - Guide 

méthodologique

0201 - Guide 

technique 01/10/2006 SETRA 0204 - Terrassement à analyser

DT4115

Utilisation du polystyrène expansé en construction routière - 

Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/09/2006 SETRA 0204 - Terrassement à analyser

DT4119 Propriétés photométriques des revêtements de chaussée

0202 - Fiche et note 

d'information 01/09/2006 SETRA 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT4117

Mise en application de la nouvelle norme grave non traitée NF 

EN 13285

0202 - Fiche et note 

d'information 01/05/2006 SETRA

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT4118

Application des nouvelles normes NF EN 14227, parties 1, 2, 3 

et 5 : "Mélanges traités aux liants hydrauliques - Spécifications"

0202 - Fiche et note 

d'information 01/05/2006 SETRA

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT4070

Recommandations pratiques pour la gestion des produits de 

l'assainissement pluvial

0201 - Guide 

technique 01/04/2006 IFSTTAR

0205 - Assainissement - 

Drainage 0502 - Milieu physique à analyser

DT4051

Impacts sanitaires des fluxants, fluidifiants et produits anti-

kérosène 0206 - Monographie 01/04/2006 SETRA

0202 - Matériaux et produits 

0505 - Risques et santé à analyser

DT4013

Eléments techniques pour la conception et la réalisation de 

planches d'essais de compactage dans les chantiers de 

terrassements

0202 - Fiche et note 

d'information 01/08/2005 0204 - Terrassement à analyser

DT3940

Proposition de méthode pour la révision du chapitre 

"Ressources" des schémas départementaux des carrières

0201 - Guide 

technique 01/07/2005 IFSTTAR 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT4103 Matériels et méthodes d'auscultation des chaussées urbaines

0202 - Fiche et note 

d'information 01/07/2005 CERTU

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion 0208 - Matériel à analyser

DT4102 Interventions sur voirie urbaine

0201 - Guide 

technique 01/07/2005

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion à analyser

DT4101 Guide pratique des galeries multiréseaux

0201 - Guide 

technique 01/04/2005

0200 - Approche globale 

(Chaussées - Terrassements) à analyser

DT3785 Guide sismique réfraction 0206 - Monographie 01/03/2005 IFSTTAR 0204 - Terrassement à analyser

DT3978

Aide au choix des granulats pour chaussées basée sur les 

normes européennes

0202 - Fiche et note 

d'information 01/01/2005 SETRA 0202 - Matériaux et produits à analyser
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DT3977 Validation des guides techniques régionaux

0202 - Fiche et note 

d'information 01/12/2004 SETRA 0202 - Matériaux et produits obsolète

DT3688 IQRN - Image Qualité du Réseau routier National - Année 2002 0206 - Monographie 01/12/2004 SETRA

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion obsolète à supprimer

DT3682 Valorisation des matériaux locaux - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/10/2004 SETRA

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT3683

Moyens et critères de réception des matériaux mis en oeuvre 

en chaussée

0201 - Guide 

technique 01/10/2004 SETRA

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT3647

Plates-formes de tramway - Pathologie et conception. Tome 1. 

Matériaux modulaires

0201 - Guide 

technique 01/09/2004 CERTU

0202 - Matériaux et produits 

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT3633 Sols urbains : pour une approche sensible

0201 - Guide 

technique 01/08/2004 CERTU 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT3382 Entretien des dépendances vertes. Guide pratique

0201 - Guide 

technique 01/02/2004 SETRA 0206 - Dépendances vertes à analyser

DT3335

Plans de gestion des plantations d'alignement en DDE- 

Résultats d'enquête 0206 - Monographie 01/09/2003 SETRA 0206 - Dépendances vertes à analyser

DT3654

Compactage des enrobés hydrocarbonés à chaud - Guide 

technique

0201 - Guide 

technique 01/06/2003 IFSTTAR

0202 - Matériaux et produits 

0204 - Terrassement 0208 - 

Matériel à analyser

DT3195

Construction des chaussées neuves sur le réseau routier 

national. Spécifications des variantes - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/03/2003 SETRA

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées à analyser

DT4306

Etude de faisabilité de renouvellement des arbres 

d'alignement de la RN7, sur la commune de Saint-Pierre-lès-

Nemours

0202 - Fiche et note 

d'information 01/02/2003 CERTU 0206 - Dépendances vertes à analyser

DT3665

Analyse physico-chimique des avertisseurs - Détermination de 

la nature du polymère utilisé

0204 - Méthode 

d'essai 01/01/2003 IFSTTAR 0204 - Terrassement à analyser

DT3148

Entretien des chaussées en béton. Chaussées routières et 

aéronautiques - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/10/2002 IFSTTAR

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion à analyser

DT3179 Préfissuration des assises de chaussées en grave hydraulique

0202 - Fiche et note 

d'information 01/09/2002 SETRA

0202 - Matériaux et produits 

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT2995 Plantations, environnement, paysage - Recueil d'expériences 0206 - Monographie 01/04/2002 SETRA

0206 - Dépendances vertes 

0504 - Paysage et patrimoine à analyser

DT3063 Plantations (les) d'arbres en ville 0206 - Monographie 01/04/2002 CERTU 0206 - Dépendances vertes à analyser

DT5637

Emploi (l') des finisseurs pour le répandage des matériaux de 

couches de chaussées

0201 - Guide 

technique 01/02/2002 IFSTTAR

0204 - Terrassement 0208 - 

Matériel à analyser

DT2959

Terrassements à l'explosif dans les travaux routiers - Guide 

technique

0201 - Guide 

technique 01/01/2002 SETRA 0204 - Terrassement à analyser

DT2969 Terrassements : remblais et couches de forme

0202 - Fiche et note 

d'information 01/01/2002 SETRA 0204 - Terrassement à réviser

en cours de 

publication

DT3058

Structures et revêtements des espaces publics - Guide 

technique

0201 - Guide 

technique 01/12/2001 CERTU

0202 - Matériaux et produits 

0203 - Technique de 

construction de chaussée 0201 - 

Conception et 

dimensionnement des 

chaussées à analyser

DT2837 Etude et réalisation des tranchées - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/11/2001 SETRA 0204 - Terrassement à analyser

DT2722 Produits (Les) absorbants destinés à un usage routier

0202 - Fiche et note 

d'information 01/09/2001 SETRA

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT2873

Mémento pour la gestion des projets d'assainissement - 

Fascicule n°3 : les eaux pluviales

0201 - Guide 

technique 01/07/2001 INIST

0205 - Assainissement - 

Drainage 0103 - Politique 

d'aménagement - Urbanisme à analyser

DT2650

Réhabilitation des voies rapides urbaines. Thème : 

assainissement

0201 - Guide 

technique 01/04/2001 SETRA

0205 - Assainissement - 

Drainage 0502 - Milieu physique à analyser

DT2692

Identification des défauts d'uni des chaussées lors de leur mise 

en oeuvre

0202 - Fiche et note 

d'information 01/02/2001 SETRA

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées 0207 - Entretien - 

Réparation - Gestion à analyser

DT3661

Commande et contrôle des reconnaissances géotechniques de 

tracés - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/01/2001 IFSTTAR

0102 - Projet routier 0204 - 

Terrassement à analyser

DT2453

Traitements phytosanitaires en milieu routier - Guide 

technique

0201 - Guide 

technique 01/11/2000 SETRA 0206 - Dépendances vertes à analyser

DT2569

Etude et réalisation des remblais sur sols compressibles - 

Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/11/2000 SETRA IFSTTAR 0204 - Terrassement à analyser

DT6529 Béton bitumeux semi-grenu anti-orniérant - (COLAS/SHELL) 0209 - Certificat 25/01/2000 SETRA 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT2704

Mesure de l'uni longitudinal des chaussées routières et 

aéronautiques

0204 - Méthode 

d'essai 01/10/2000 IFSTTAR

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées 0207 - Entretien - 

Réparation - Gestion à analyser

DT2541

Aide à la gestion de l'entretien des réseaux routiers - Volets 

chaussées. Méthode 0206 - Monographie 01/10/2000 IFSTTAR

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion à analyser

DT2427 Guide du surveillant d'un chantier en revêtements modulaires

0201 - Guide 

technique 01/09/2000 CERTU

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT3662

Caractérisation et cartographie de l'aléa dû aux mouvements 

de terrain

0201 - Guide 

technique 01/07/2000 IFSTTAR

0204 - Terrassement 0505 - 

Risques et santé à analyser

DT2250 Dimensionnement des structures des chaussées urbaines

0201 - Guide 

technique 01/04/2000 CERTU

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées à analyser
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DT2388 Chaussées en béton - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/03/2000 SETRA IFSTTAR

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées 0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT3663

Chaussées aéronautiques en béton hydraulique - Guide 

technique

0201 - Guide 

technique 01/02/2000 IFSTTAR STBA

0202 - Matériaux et produits 

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT2089 Agrément des laboratoires routiers - Agrément laboroute

0202 - Fiche et note 

d'information 01/01/2000 SETRA

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT2330

Organisation de l'assurance qualité dans les travaux de 

terrassements - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/01/2000 SETRA IFSTTAR 0204 - Terrassement à analyser

DT3664

Emploi des liants bitumineux modifiés, des bitumes spéciaux 

et des bitumes avec additifs en techniques routières - Guide 

technique

0201 - Guide 

technique 01/09/1999 IFSTTAR

0202 - Matériaux et produits 

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

DT2088

Nouveau (le) fascicule 35 du CCTG. Aménagements paysagers - 

Aires de sports et de loisirs de plein air. Apports et conseils 

d'utilisation

0202 - Fiche et note 

d'information 01/07/1999 SETRA 0206 - Dépendances vertes à analyser

DT2249 Chaussées poreuses urbaines - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/06/1999 CERTU

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées 0205 - 

Assainissement - Drainage à analyser

DT3620 Réalisation des tranchées de faible longueur

0202 - Fiche et note 

d'information 01/06/1999 SETRA 0204 - Terrassement à analyser

DT1927

Assises de chaussées en graves non traitées et matériaux 

traités aux liants hydrauliques et pouzzolaniques - Guide 

d'application des normes pour le réseau routier national

0201 - Guide 

technique 01/12/1998 SETRA IFSTTAR 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT3735

Caractérisation et réemploi des terres issues de l'entretien 

routier 0206 - Monographie 01/12/1998

0206 - Dépendances vertes 

0502 - Milieu physique à analyser

DT1954 Catalogue des dégradations de surface des chaussées

0204 - Méthode 

d'essai 01/03/1998 IFSTTAR

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion à analyser

DT2386

Recommandations générales pour la réalisation d'étanchéité 

par géosynthétiques bentonitiques

0201 - Guide 

technique 01/01/1998 CFG 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT1016

Politique routière et conventions - Processus de la commande - 

 Guide méthodologique

0201 - Guide 

technique 01/07/1996 SETRA

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion à analyser

DT1025

Remblayage des tranchées et réfection des chaussées - Aide 

mémoire

0201 - Guide 

technique 01/01/1996 SETRA 0204 - Terrassement à analyser

DT1013

Elaboration d'une politique routière de maintenance par 

niveaux de service - Guide méthodologique

0201 - Guide 

technique 01/11/1994 SETRA

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion Obsolète à supprimer

DT3826 Gestion (la) extensive des dépendances vertes routières

0201 - Guide 

technique 01/01/1994 MINENV-MEDD 0206 - Dépendances vertes à analyser

DT1002

Coûts constatés pour l'enherbement routier : présentation et 

utilisation d'une grille de coûts indicatifs d'ensemencement 

par projection

0202 - Fiche et note 

d'information 01/06/1993 SETRA 0206 - Dépendances vertes à analyser

DT1001

Elaboration et mise en oeuvre des guides de gestion des 

plantations d'alignement

0202 - Fiche et note 

d'information 01/02/1993 0206 - Dépendances vertes à analyser

DT2380

Recommandations générales pour la réalisation d'étanchéités 

par géomembranes

0201 - Guide 

technique 01/01/1991 CFG 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT2385

Recommandations pour l'emploi des géotextiles dans le 

renforcement des ouvrages en terre

0201 - Guide 

technique 01/01/1990 CFG 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT2381

Recommandations pour l'emploi des géotextiles dans les voies 

de circulation provisoire, les voies à faible trafic et les couches 

de forme

0201 - Guide 

technique 01/01/1987 CFG 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT2383

Recommandations pour l'emploi des géotextiles dans les 

systèmes de drainage et de filtration

0201 - Guide 

technique 01/04/1986 CFG 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT2384

Recommandations pour l'emploi des géotextiles dans les voies 

ferrées

0201 - Guide 

technique 01/04/1986 CFG 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT1942 Rues et places piétonnes dans les quartiers traditionnels

0201 - Guide 

technique 01/02/1985 CERTU 0202 - Matériaux et produits à analyser

DT8020

Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en 

technique routière - Les sables de fonderie.

0201 - Guide 

technique 01/07/2019 Cerema ITM

0505 - Risques et santé 0202 - 

Matériaux et produits à analyser

DT8018

Économie circulaire des matériaux et ouvrages du BTP - 

L’analyse de cycle de vie appliquée aux infrastructures de 

transport.

0201 - Guide 

technique 01/06/2019 Cerema ITM

0500 - Approche globale 

(Environnement) à analyser

DT6963 Matériaux géologique naturels excavés en travaux souterrains.

0201 - Guide 

technique 01/05/2016 CETU 0502 - Milieu physique à analyser

DT5736

Etudes (des) préliminaires au chantier : diagnostic des déchets 

de la route - Proposition d'une démarche

0201 - Guide 

technique 01/04/2010 SETRA 0502 - Milieu physique à analyser

DT3640 Etudes (les) spécifiques d'aléa lié aux éboulements rocheux

0201 - Guide 

technique 01/06/2004 IFSTTAR 0505 - Risques et santé à analyser

DT3814 Déchets (les) et la route

0201 - Guide 

technique 01/03/2003 DR 0502 - Milieu physique à analyser

DT3658

Evaluation des aléas liés aux cavités souterraines - Guide 

technique

0201 - Guide 

technique 01/06/2002 IFSTTAR

0502 - Milieu physique 0505 - 

Risques et santé à analyser

DT3676

Parades contre les instabilités rocheuses : chutes de pierres, 

chutes de blocs, éboulements - Guide technique

0201 - Guide 

technique 01/05/2001 IFSTTAR

0502 - Milieu physique 0505 - 

Risques et santé à analyser

DT2353

Organiser les espaces publics pour maîtriser le ruissellement 

urbain

0201 - Guide 

technique 01/07/2000 CERTU

0502 - Milieu physique 0505 - 

Risques et santé 0205 - 

Assainissement - Drainage à analyser

DT2331

Eau (L') et la route. Volume 6 : La pollution accidentelle sur les 

grandes infrastructures

0201 - Guide 

technique 01/10/1999 SETRA

0502 - Milieu physique 0505 - 

Risques et santé 0102 - Projet 

routier à analyser
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DOC00010402
Relevé d'informations routières à partir d'images de la route et 

de son environnement : Méthode d'essai n°80

OUVRAGE 

SCIENTIFIQUE (OS)
2011 IFSTTAR

Auscultation, collecte de 

données routières, exploitation
à analyser

DOC00010411
Evaluation environnementale du comportement d'un laitier LD 

utilisé en infrastructure routière

OUVRAGE 

SCIENTIFIQUE (OS)
2011 IFSTTAR

chaussées, matériaux, 

terrassement, impact 

environnemental à analyser

DOC00010908
Relevé de la géométrie des tracés routiers : Méthode d'essai 

n°84

OUVRAGE 

SCIENTIFIQUE (OS)
2012 IFSTTAR

Auscultation, collecte de 

données routières, exploitation
à analyser

DOC00026486

Évaluation de l'excavabilité à la pioche des matériaux 

granulaires traités avec un liant hydraulique à l'aide d'un essai 

de poinçonnement : guide technique

OUVRAGE 

SCIENTIFIQUE (OS)
2016 IFSTTAR conception, entretien, matériaux

à analyser

DOC00034169

Recommandations pour la gestion des émissions de poussières 

et de l'usage de l'eau lors de la circulation sur pistes non 

revêtues

OUVRAGE 

SCIENTIFIQUE (OS)
2021 Université Gustave Eiffel

Terrassements, impact 

environnemental
à analyser

DOC00014221
Pathologie, diagnostic et réparation des ouvrages en remblai 

renforcé par éléments métalliques atteints de corrosion

OUVRAGE 

SCIENTIFIQUE (OS)
2012 IFSTTAR

terrassement, entretien, 

diagnostic des ouvrages, 

gestion du risque à analyser

DOC00008214
Mesure de l'absorption totale d'eau par un sable concassé : 

Méthode d'essai

OUVRAGE 

SCIENTIFIQUE (OS)
2011 IFSTTAR Matériaux, béton

à analyser

DOC00007680

Prévention et stabilisation des glissements de terrain : 

Conception, mise en œuvre et maintenance des dispositifs : 

Guide technique

OUVRAGE 

SCIENTIFIQUE (OS)
2010 LCPC

Geotechnique, gestion du 

risque, environnement en zones 

montagneuses à analyser

AER000001428Manuel LPC d'aide à la formulation des enrobés à chaud LIVRE 2006 LCPC
Matériaux de chaussée, 

conception à analyser

DOC0001998

7

Le diagnostic de stabilité des carrières souterraines 

abandonnées. Guide méthodologique

OUVRAGE 

SCIENTIFIQUE (OS)
2014 IFSTTAR géotechnique

à analyser

DOC0002818

7

Retrait et gonflement des argiles : Analyse et traitement des 

désordres créés par la sécheresse, guide 3

OUVRAGE 

SCIENTIFIQUE (OS)
2017 IFSTTAR

géotechnique, fondations 

bâtiments
à analyser

DOC0002818

5

Retrait et gonflement des argiles : Protéger sa maison de la 

sécheresse : Conseil aux constructeurs de maisons neuves, 

Guide 2

OUVRAGE 

SCIENTIFIQUE (OS)
2017 IFSTTAR

géotechnique, fondations 

bâtiments
à analyser

DOC0002818

4

Retrait et gonflement des argiles : Caractériser un site pour la 

construction, Guide 1

OUVRAGE 

SCIENTIFIQUE (OS)
2017 IFSTTAR

géotechnique, fondations 

bâtiments à analyser
Doc. Technique Routes

Carrefours giratoires en béton : la solution durable pour la 

gestion des conflits, la fluidité du trafic et la sécurité des 

usagers mars-09 CIMbéton à analyser

Doc. Technique Routes

Maîtrise de la fissuration des graves hydrauliques déc-07 CIMbéton à analyser
Doc. Technique Routes

Réalisation des voiries agricoles : l’essor des structures en 

béton sept-06 CIMbéton à analyser
Doc. Technique Routes

Le retraitement en place à froid des chaussées au ciment ou 

liants hydrauliques routiers juin-06 CIMbéton à analyser

Doc. Technique Routes

Sécurité routière : les dispositifs de retenue en béton mars-06 CIMbéton à analyser

Doc. Technique Routes

Le traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques 

pour l'exécution des remblais et des couches de forme sept-04 CIMbéton à analyser

Doc. Technique Routes

L'entretien structurel des chaussées souples et semi-rigides - 

Le retraitement en place à froid aux liants hydrauliques sept-04 CIMbéton à analyser

Doc. Technique Routes

Le développement durable juin-03 CIMbéton à analyser

Doc. Technique Routes

Chaussée béton et tunnels : la juste équation juin-03 CIMbéton à analyser
Doc. Technique Routes

Voirie à faible trafic en béton

Conception et dimensionnement déc-02 CIMbéton à analyser

Doc. Technique Routes

Les produits en béton et la voirie à faible trafic sept-02 CIMbéton à analyser

Doc. Technique Routes

Le BPE et la voirie à faible trafic en béton sept-02 CIMbéton à analyser

Doc. Technique Routes

Les pistes cyclables : la solution béton mars-02 CIMbéton à analyser

Les traitements de surface des chaussées béton - DTR 76 CIMbéton à analyser

Les chaussées en béton : contribution au choix des techniques - 

 DTR 75 CIMbéton à analyser

Les limons traités pour assises de chaussées à faible trafic - 

DTR 74 CIMbéton à analyser

Voiries et aménagements urbains - le béton imprimé - DTR55 1996 CIMbéton à analyser

Bétons de sable structure de chaussée - DTR 53 1995 CIMbéton à analyser

Chaussées réservées aux transports en commun - La solution 

béton - DTR 51 1995 CIMbéton à analyser

Le béton dans les aménagements piétonniers DTR 48 1994 CIMbéton à analyser

Le retraitement des chaussées en place au ciment DTR 46 1993 CIMbéton à analyser

Les voiries urbaines en béton désactivé DTR 42 1992 CIMbéton à analyser

Les sols industriels DTR 36 1990 ? CIMbéton à analyser

Le béton armé continu (BAC) - DTR 30 1989 ? CIMbéton à analyser

Les bétons compactés - DTR 24 1987 ? CIMbéton à analyser
T30

Etude comparative en technique routière : traitement des sols 

vs emprunts granulaires. nov-09 CIMbéton à analyser

T31

Étude comparative en technique routière. Retraitement des 

chaussées en place vs renforcement sept-10 CIMbéton à analyser
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T32

Construire de nouvelles infrastructures routières

La solution à la congestion du trafic CIMbéton à analyser
T50

Voiries et aménagements urbains en béton  (Tome 1)

Conception et dimensionnement avr-19 CIMbéton à analyser
T51

Voiries et aménagements urbains en béton  (Tome 2)

Mise en œuvre juil-09 CIMbéton à analyser

T52

Voiries et aménagements urbains en béton. CCTP Type, 

bordereau de prix unitaire (BPU), détail estimatif (DE) mars-07 CIMbéton à analyser

T53

Espaces urbains en béton désactivé - Conception et réalisation sept-05 CIMbéton / LCPC / CERTU / AITF à analyser
T54

Aménagements urbains et produits de voirie en béton - 

Conception et réalisation janv-11 CIMbéton / FIB / CERIB / LCPC / CERTU / AITF à analyser
T56

Carrefours giratoires. Des solutions durables en béton de 

ciment sept-05 CIMbéton à analyser
T57

Voiries et aménagements urbains en béton - Revêtements et 

structures réservoirs juin-07 CIMbéton / SNBPE / FIB / CERIB / AITF / SNPB à analyser
T58

Retraitement en place à froid des anciennes chaussées aux 

liants hydrauliques févr-08 CIMbéton à analyser
T59

Les infrastructures de transports collectifs de surface - 

Structures et revêtements en béton juil-04 CIMbéton / SPECBEA / SNBPE / SNPB à analyser
T60

Le béton de ciment mince collé (BCMC). Une solution durable 

contre l'orniérage déc-04 CIMbéton à analyser

T61

Le Béton de Ciment Mince Collé (BCMC). Recueil de références mars-04 CIMbéton à analyser
T62

Matériaux de remblayage. Les matériaux autocompactants à 

base de ciment juin-08 CIMbéton / SNBPE à analyser
T63

Carrefours giratoires en béton  (Tome 1) - Guide de 

dimensionnement juil-03 CIMbéton à analyser
T64

Carrefours giratoires en béton  (Tome 2) - CCTP Type, 

bordereau de prix unitaire (BPU), détail estimatif (DE) mars-09 CIMbéton à analyser
T65

Chaussées composites en béton de ciment  (Tome 1) : 

structures neuves en BAC collé sur GB, guide de 

dimensionnement févr-09 CIMbéton / SPECBEA à analyser

T66

Tunnels ferroviaires – La voie béton, solution pour améliorer la 

sécurité des usagers et l’intervention des secours août-08 CIMbéton à analyser
T67

Aménagements décoratifs en matériaux naturels stabilisés aux 

liants hydrauliques avr-08 CIMbéton / SNBPE à analyser

T68

Voiries et espaces publics en produits en béton – CCTP Type oct-12 CIMbéton / FIB / CERIB à analyser
T69

Lutter contre l’imperméabilisation des surfaces urbaines – Les 

revêtements drainants en béton juil-19 CIMbéton / SPECBEA / SNBPE / FIB / CERIB à analyser
T70

Terrassements et assises de chaussée – Traitement des sols 

aux liants hydrauliques nov-99 CIMbéton à analyser

T71

L’entretien structurel des chaussées souples et semi-rigides. – 

Le retraitement en place à froid aux liants hydrauliques déc-13 CIMbéton à analyser
T72

Valorisation des matériaux en place aux Liants Hydrauliques 

Routiers. Approche technique, économique et 

environnementale avr-18 CIMbéton à analyser

T73

En route vers le développement durable janv-13 CIMbéton à analyser

T88

Béton et développement durable.

Analyse du cycle de vie de structures routières (synthèse) déc-05 CIMbéton à analyser
T89

Béton et développement durable.

Analyse du cycle de vie de structures routières

déc-11 CIMbéton à analyser
T90

Entretien des routes secondaires. Le retraitement en place à 

froid des chaussées au ciment ou aux liants hydrauliques 

routiers avr-06 CIMbéton à analyser

T91

Sécurité routière – Les dispositifs de retenue en béton

janv-06 CIMbéton à analyser
T96

Tunnels routiers et tranchées couvertes

Les solutions chaussées béton oct-02 CIMbéton à analyser
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Guide pour l'audit et le diagnostic d'un patrimoine 

d'infrastructures routières Guide technique mai-22 IDRRIM à analyser

Guide "L'ingénierie de gestion patrimoniale appliquée aux 

infrastructures routières" Guide technique juin-21 IDRRIM à analyser

Guide de la signalisation horizontale Guide technique déc-19 IDRRIM à analyser
GEPUR : Gestion et Entretien du Patrimoine Urbain et Routier - 

Méthodes, outils et techniques _ Volet n°1 : Routes 

Interurbaines et traverses d’agglomérations Guide technique juin-16 IDRRIM à analyser

Guide "Carrefours giratoires en béton Guide technique mars-15 IDRRIM à analyser

Note d'information n°47 "Entretien des chaussées routières : 

optimiser le coût global" Note d'information sept-21 IDRRIM à analyser

Note d'information n°44 "Compléments au guide technique 

pour le contrôle de l'uni sur bretelle et plateformes de péage" Note d'information janv-21 IDRRIM à analyser
Note d'information n°43 "Choix et mise en oeuvre des couches 

de surface dans les zones soumises à des conditions 

climatiques hivernales rigoureuses" Note d'information déc-20 IDRRIM à analyser

Note d'information n°37 : Évaluation des performances des 

matériels d’entretien des dépendances vertes Note d'information janv-19 IDRRIM à analyser

Note d’information n°36 : Réalisation d’assises de voie ferrée 

en grave bitume : Retour d’expérience de chantiers LGV Note d'information avr-19 IDRRIM à analyser

Note d’information 35 « Revêtements Superficiels Combinés 

(RSC)». Note d'information janv-18 IDRRIM à analyser

Note d'info N°28 : Planéité du profil transversal avant travaux Note d'information IDRRIM à analyser

Livre blanc : "Entretenir et préserver le patrimoine 

d'infrastructures de transport : une exigence pour la France oct-14 IDRRIM à analyser

Guide pratique d'utilisation des finisseurs Guide technique sept-19 IDRRIM à analyser

Guide "Utilisation des gravillonneurs" Guide technique oct-21 IDRRIM à analyser

Note d'information n°41 "Mesure de la macrotexture par des 

méthodes optiques pour la réception des chaussées : avancées 

sur la comparaison avec la méthode de l’essai à la tache" Note d'information mars-20 IDRRIM à analyser
Note d'information n°39 "Maîtrise de la qualité des matériaux 

bitumineux coulés à froid : Étalonnage du matériel de mise en 

oeuvre" Note d'information janv-20 IDRRIM à analyser
Note d'information n°30 | NF EN 14227- parties 1, 2, 3 et 5 : 

"MELANGES TRAITES AUX LIANTS HYDRAULIQUES - 

SPECIFICATIONS" Note d'information févr-16 IDRRIM à analyser

Note d'info N°29 | Norme NF EN 459 : Chaux de construction Note d'information IDRRIM à analyser

Note d'information n°46 "Abaissement de la température des 

mélanges bitumineux" Note d'information févr-21 IDRRIM à analyser

Note d'information n°34 :  Adhérence des chaussées, État des 

lieux des pratiques au niveau européen Note d'information juin-17 IDRRIM à analyser

Voirie urbaine - Guide d'aménagement Guide technique mai-16 Cerema à analyser

Méthode LPC n° 49 - Mesure et interprétation du profil en 

travers Méthode d'essai 01/07/2001 IFSTTAR à analyser
Note d'information n°22 :  Classification et aide au choix des 

matériaux granulaires recyclés pour leurs usages routiers hors 

agrégats d’enrobés Note d'information févr-11 IDRRIM à analyser
Note d'information n°22 :  Classification et aide au choix des 

matériaux granulaires recyclés pour leurs usages routiers hors 

agrégats d’enrobés Note d'information févr-11 IDRRIM à analyser

Note technique à l'attention des DREAL précisant la nature des 

ouvrages de travaux publics comparables aux ouvrages 

routiers pour l'examen de l'acceptabilité environnementale 

des matériaux alternatifs employés Note d'information mars-16 DGPR à analyser

Rapports des Projets nationaux « routiers » (MURE & 

DVDC) qui font partie des documents de référence pour 

la Profession à analyser

Article RGRA 916 (J-M Balay et al.) sur le 

dimensionnement des plateformes logistiques et autres.
à analyser

Article RGRA 944 sur le dimensionnement des 

plateformes de tramway. à analyser

Guide d'aide à la caractérisation des enrobés, de 

novembre 2013. Guide technique à analyser

Guide terres excavées BRGM d'avril 2020. Guide technique à analyser

guide Cerema à venir : Guide acceptabilité 

environnementale sédiments de dragage et de curage
Guide technique en attente

guide Cerema à venir : Guide GAMAC acceptabilité de 

matériaux alternatifs en construction (y compris routes 

dans les projets d'aménagement). Guide technique en attente

Les géosynthétique en  procédés anti-remontée de 

fissures adns les chaussées janv-20 CFG valide
206.E - Voirie et amménagements publics - Guide de 

conception des ouvrages réalisés à partir de pavés, dalles, 

bordures et caniveaux préfabriqués en béton Guide technique nov-19 CERIB/FIB à analyser

152.E - Guide de pose pavés, dalles et bordures préfabriqués 

en béton Guide technique juil-17

CERIB/FIB/CNATP/CIMBETO

N/FNTP à analyser

153.E - Guide de pose bordures et caniveaux préfabriqués en 

béton Guide technique janv-16

CERIB/FIB/CNATP/CIMBETO

N/FNTP à analyser

DP 103 - Guide de pose des produits de dallage préfabriqués 

en béton pour l'extérieur Guide technique juin-12 CERIB/FIB/CAPEB/UNEP à analyser

DP 104 - Guide de pose des produits de dallage préfabriqués 

en béton pour l'intérieur Guide technique oct-11 CERIB/FIB/CAPEB à analyser
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DP 57 - La certification des produits de voirie et des 

revêtements drainants en béton Guide technique mars-22 CERIB/FIB/CNATP/UNEP à analyser

DP 115 - Des revêtements en béton pour une meilleure 

infiltration des eaux pluviales Guide technique nov-14 CERIB/FIB à analyser

DP 136 - Guide de mise en œuvre des revêtements drainants 

en produits préfabriqués en béton Guide technique mars-21

CERIB/CIMBETON/FIB/CNAT

P/UNEP à analyser
DP 139 - Les revêtements drainants en éléments préfabriqués 

en béton - Des solutions pour lutter contre 

l'imperméabilisation des surfaces urbaines Guide technique mai-21 CERIB/FIB/CIMBETON à analyser
353.E_v2 - Eléments modulaires en béton poru revêtement 

des ouvrages d'infiltration des eaux pluviales : référentiel 

technique Guide technique févr-17 CERIB à analyser

501.E - Dimensionnement mécanique des dalles drainantes 

engazonnées ou gravillonnées Guide technique mai-20 CERIB à analyser

DP 142 - Solutions préfabriquées en béton pour la gestion des 

eaux pluviales Guide technique juin-22 CERIB/FIB à analyser

Enseignements de TerDOUEST - Proposition de compléments 

au GTS
décembre 2015 IDRRIM

à analyser

DT632 Remblayage des tranchées et réfection des chaussées Guide technique mai 1994 SETRA / LCPC à analyser

DT639 Réalisation des remblais et des couches de forme Guide technique 2000 SETRA / LCPC à analyser

Méthode de reconnaissances des cavités Guide technique 2021 Cerema / UGE à analyser

DT3687 Détection de cavités souterraines par méthodes géophysiques Guide technique octobre 2004 LCPC
à analyser

DT5445
Les marnières de Haute-Normandie - Méthodologie d'études 

et de prévention
Guide technique septembre 2008 LCPC

à analyser

DT4264 Chantiers routiers et préservation du milieu aquatique Guide technique juillet 2007 SETRA
à analyser

DT6175
Maitrise du bruit des chantiers de construction des 

infrastructures terrestres de transport
Guide technique novembre 2011 SETRA / IDRRIM

à analyser

DT4052 Drainage routier Guide technique mars 2006 SETRA à analyser

DT4142 Assainissement routier Guide technique octobre 2006 SETRA à analyser

Guide dimensionnement chaussées 1994 Guide technique à analyser

Catalogue de structures types des chaussées neuves 1998 Guide technique
à analyser

Guides Scétauroute ? à analyser

Les bétons décoratifs : voiries et aménagements urbains – 

Tome 1 : Finitions, gestes et techniques

0201 - Guide 

technique 01/05/2014 SPECBEA 0202 - Matériaux et produits à analyser

Les bétons décoratifs : voiries et aménagements urbains – 

Tome 2 : Entretien et rénovation

0201 - Guide 

technique 01/04/2016 SPECBEA

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion à analyser

Les bétons décoratifs : voiries et aménagements urbains – 

Tome 3 : Les règles de l'art

0201 - Guide 

technique 01/10/2019 SPECBEA

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées à analyser

Infrastructures urbaines et espaces publics en béton - Le guide 

de l'entretien

0201 - Guide 

technique 01/11/2021 SPECBEA

0207 - Entretien - Réparation - 

Gestion à analyser

Les mille et une raisons de choisir une bordure en béton 

extrudé

0201 - Guide 

technique 01/05/2016 SPECBEA 0202 - Matériaux et produits à analyser

Les joints : règles de l’art et

dispositions constructives

pour revêtements et ouvrages linéaires en béton de ciment

0201 - Guide 

technique 15/04/2015 SPECBEA

0202 - Matériaux et produits

0203 - Technique de 

construction de chaussée à analyser

Voirie urbaine en béton sous trafic occasionnel poids-lourds

0202 - Fiche et note 

d'information 01/05/2016 SPECBEA

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées à analyser

Uni sur les plates-formes en béton de ciment des Transports 

en Commun en Site Propre (TCSP)

0202 - Fiche et note 

d'information 01/05/2016 SPECBEA

0201 - Conception et 

dimensionnement des 

chaussées à analyser

Fascicule 2 Terrassements généraux 03/01/2003 à analyser

Fascicule 23

Fournitures de granulats employés à la construction et à 

l'entretien des chaussées
31/08/2007

à analyser

Fascicule 24

Fourniture de liants bitumineux pour la construction et 

l'entretien des chaussées
25/08/2004

à analyser

Fascicule 25

Exécution des assises de chaussées en matériaux non traités et 

traités aux liants hydrauliques Version 1.0. Décembre 2017

28/05/2018

à analyser

Fascicule 26

Exécution des revêtements superficiels et matériaux 

bitumineux coulés à froid Version 1.0. Décembre 2017
28/05/2018

à analyser

Fascicule 27

Fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés 

Version 1.0. Décembre 2017
28/05/2018

à analyser

Fascicule 28 Exécution des chaussées en béton 03/01/2003 à analyser

Fascicule 29

Exécution des revêtements de voiries et espaces publics en 

produits modulaires
15/05/2006

à analyser

Fascicule 31

Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et 

dispositif de retenue en béton
07/10/1983

à analyser

Fascicule 32 Construction de trottoirs 19/09/1969 à analyser

Fascicule 70 Titre II

Ouvrages de recueil, de stockage, et de restitution des eaux 

pluviales Version 3.01 - Mai 2021
07/10/2021

à analyser
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